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Para ampliar esta informaci·n, o para conocer m§s acerca de 
otros productos CME, puede acceder a nuestro sitio Web que 

se actualiza peri·dicamente. 
 

www.cmeargentina.com 

La informaci·n contenida en este cat§logo ha sido preparada con exactitud, pero no implica que 
CME asuma responsabilidad en su aplicaci·n. 
 
Esta informaci·n podr§ ser modificada sin previo aviso. 
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SISTEMAS ESTRUCTURALES CME BASADOS EN 
PERFILES PULTRUĉDOS 

INTRODUCCIčN 

 
La soluci·n para los proble-
mas de corrosi·n. 
 
Los sistemas en PRFV pultru²do, adem§s 
de ser la soluci·n para los problemas de 
corrosi·n, ofrecen bajo peso, poco mante-
nimiento y duran muchos a¶os aventajan-
do f§cilmente a las soluciones convencio-
nales. 
 
Incluimos bajo este t²tulo general a los sis-
temas de circulaci·n, las naves log²sticas, 
galpones, techos, a estructuras que pue-
den ser tanto para construcci·n civil den-
tro de la industria o para la construcci·n 
de equipamientos especiales como torres 
de enfriamiento, placas para plantas purifi-
cadoras de agua o de tratamiento de 
aguas servidas, etc.  
 
Su resistencia a los agentes qu²micos y a 
la corrosi·n lo hacen ideal para las in-
dustrias donde estos han sido siempre pro-
blemas dif²ciles de solucionar, asegurando 
adem§s un mantenimiento pr§cticamente 
inexistente. 
 
El desarrollo de perfiles estructurales nos 
permite ofrecer sistemas estructurales 
completos. La estructuraci·n de los perfi-
les es realizada basada en nuestra expe-
riencia adquirida a lo largo de los a¶os y 
con el uso de software de c§lculo especia-
lizado para las mismas. 
 
Como todas las estructuras de fibra de vi-
drio, la principal caracter²stica del material 
es un alt²simo coeficiente de resistencia 
por unidad de peso y por consiguiente las 
ventajas estructurales que ofrece. No po-
demos dejar de mencionar las caracter²sti-
cas diel®ctricas del material lo que lo hace 
mas seguro contra desperfectos el®ctricos 
e ideal para algunos lugares en la planta 
donde este riesgo es mayor.  



CME cuenta con un departamento de Ingenier²a especializado en materiales compuestos para 
poder ofrecer sistemas estructurales en PRFV fabricado por pultrusi·n. De esta manera ofrece-
mos a nuestros clientes el dise¶o de la estructura que resuelve sus problemas, dise¶o que, 
aunque similar al de materiales convencionales, requiere de elementos no siempre disponibles 
para empresas no dedicadas a esta actividad. 
 
Este departamento esta equipado con los mas modernos software para el dise¶o de estructu-
ras, como el ESA Comp y el CYPE, lo que permite la optimizaci·n de los materiales para cada 
situaci·n particular permitiendo trabajar con la m§xima seguridad y mayor econom²a. 
 
Para aquellas firmas que decidan dise¶ar sus propios sistemas ofrecemos nuestros perfiles en 
largos standard de 6 metros de acuerdo a especificaciones que est§n disponibles para nuestros 
clientes cuando solicitadas. 
 
Las propiedades de los perfiles de fibra de vidrio dependen de la composici·n del material 
(proporci·n de fibra, resina y carga), de la disposici·n de la misma en el perfil y del tipo de 
material usado. 
  
Los perfiles pueden ser abulonados sin problemas y los ensayos realizados de uniones de 
perfiles abulonados comprueban que estas uniones pueden ser consideradas como uniones 
de materiales convencionales. 
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Adem§s de los perfiles est§ndar que ofrece-
mos, existe la posibilidad de resolver cualquier 
problema con perfiles pultru²dos dise¶ados pa-
ra cada situaci·n. 

Perfiles de secci·n constante y de cualquier 
largo pueden ser fabricados con composiciones 
espec²ficas para atender los requerimientos 
mas diversos  

INGENIERĉA 

Las cabriadas de 20 metros de largo y la viga de 15 metros que las soportan est§n constitui-
das ²ntegramente por perfiles pultru²dos con bulones de acero inoxidable calidad AISI 304. 
La cubierta del galp·n esta constituida por chapas acanaladas de PRFV pultru²do que se fijan 

mec§nicamente a correas construidas por perfiles ñ²έ pultru²dos. 
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PROPIEDADES MECĆNICAS 

Especificaci·n recomendada como solo gu²a por el PIC (Pultrusion Industry Council) del 
Composites Institute de la SPI (Society of the Plastics Industry, Inc)  

 
Propiedad 

 
Unidad 

 
M®todo de ensayo 

 
M²nimo 

Resistencia a tracci·n   
Largo   
A trav®s 

Kg/cm
2
 D638 

 
2.511                   
544 

Modulo tracci·n   
Largo  
A Trav®s 

Kg/cm
2
 D638 

                         
240.000                  
70.000 

Resistencia a flexi·n  
Largo  
A trav®s 

Kg/cm
2
 D790 

  
2.511                   
837 

Modulo flexi·n  
Largo  
Trav®s 

Kg/cm
2
 D790 

                         
125.550                  
58.590 

Resistencia a compresi·n  
Largo  
A trav®s 

Kg/cm
2
 D695 

 
2.511                   
837 

Impacto Izod          
Largo                          
Trav®s 

Kg/m D256 

  
4,25 
0,85 

Corte Horizontal Aparente                         
Largo Kg/cm

2
 D2344 

  
250 

Dureza Barcol                       D2583 50 Plano 

Absorci·n de agua %Max D570 0,7 

Densidad gr/cm
3
 D792 1,6-1,9 

Gravedad especifica   D792 1.6-1.0 

Coeficiente de expansi·n t®rmica           
A lo largo cm/cm/ÜC D696 

  
5,2 x 10

-6
 

Contenido de vidrio por peso D2584 65Ñ5 % 

Clasificaci·n (de acuerdo a ASTM D3647) 
 
Pueden ser segregados por tipo basado en su desempe¶o funcional: 
 
Tipo I 
Para uso general. Son los perfiles que cumplen con los requisitos m²nimos establecidos por 
la tabla. 
 
Tipo II 
Retardadores de llama. Adem§s de cumplir con las caracter²sticas m²nimas y tienen una cla-
sificaci·n menor a 25 (ASTM E84) de avance de llama. 
 
Tipo III 
Resistente qu²mico. Tambi®n cumplen con los requisitos mec§nicos m²nimos y tienen una 
resina que mejora la resistencia a la corrosi·n (vinil®ster, bisfenol, etc.). 



 
MATERIAL 

 
PI 

 
VI 

 
COMENTARIOS 

AGUA Ec Ec Incluye agua salada, de minas y otras 

AGUA OXIGENADA NR Ei   

ACETONA NR Ei   

ACEITES Ec Ec Generalmente estos sistemas resisten todo tipo de aceite 

ALCOHOLES Ec o Ef Ec NR para alcohol benc²lico y Pi es NR para et²lico 

CLORO LĉQUIDO NR Ei Puede ser usado VI si es gas seco 

 
ACIDOS       

ACETICO Ec Ec   

BENZOICO Ec Ec   

BORICO Ec Ec   

BUTIRICO Ec Ec   

CARBčNICO NR Ei   

CITRICO Ec Ec   

CLORHIDRICO Ec Ec Tanto para el gas h¼medo o seco) 

CRčMICO NR Ei   

FLUORHIDRICO NR Ei No se recomienda para el hidrofluorhidrico 

FORMICO Ei Ef   

FOSFORICO Ef Ec   

HIPOCLOROSO NR Ei   

NITRICO NR Ei   

OLEICO Ec Ec   

OXALICO Ec Ec   

PERCLčRICO NR Ei   

SULFHIDRICO Ec Ec   

SULFURICO Ef Ec   

SULFUROSO NR Ei   

TARTARICO Ec Ec   

 
BASES Y SALES       

AMONĉACO (liq.) NR NR   

AMONĉACO (seco) Ef Ec   

BICARBONATOS Ec Ec   

CARBONATOS Ec Ec Carbonatos de Amonio, Na y K solo Ei con PI 

CLORUROS Ec Ec   

DETERGENTES Ec Ec Restringir el uso del PI para Ec de detergentes sulfonados 

HIDRčXIDO DE AL Ec Ec   

HIDROXIDO DE Na o K Ei Ef   

NITRATOS Ec Ec   

SULFATOS Ec Ec   

SULFUROS y SULFITOS NR Ef   

 
HIDROCARBUROS       

BENCENO Ef NR   

CICLOHEXANO NR Ef   

MONOCLOROBENCENO NR NR   

NAFTA Ec Ec   

TOLUENO Ei Ef   

XILENO NR Ef   
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RESISTENCIA QUĉMICA 
PI = Sistema de resina isoft§lica 

VI = Sistema de resina vinil®ster 

Ec = EXPOSICIčN CONTINUA    

Ef = EXPOSICIčN FRECUENTE 

Ei = EXPOSICIčN INFRECUENTE    

NR = NO SE RECOMIENDA 
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SOLUCIONES ESTRUCTURALES 

SI 
CME OFRECE LAS SIGUIENTES  

SOLUCIONES 

Sus estructuras se corroen debido a los mate-
riales almacenados en ellas o al medio am-
biente 

Estructuras fabricadas con perfiles de PRFV pultru²-
do resistentes a la corrosi·n 

El peso del techo hace que su estructura ten-
ga que estar sobredimensionada 

Techos livianos fabricados con PRFV pultru²do 

Existe deterioro al pasar el tiempo debido a 
los esfuerzos a que las estructuras est§n so-
metidas  

Estructuras de gran durabilidad y gran estabilidad 
dimensional fabricadas con PRFV por pultrusi·n  

El transporte de los materiales influyen signifi-
cativamente en el costo  

La relaci·n resistencia/peso del PRFV pultru²do re-
ducir§ substancialmente los costos de transporte  

Es necesario una gran cantidad de equipa-
mientos auxiliares para el montaje de la obra  

Perfiles de PRFV que pueden ser manipulados sin 
necesidad de equipamientos adicionales  

No tiene lugar suficiente para manipular los 
materiales necesarios en la construcci·n de la 
estructura  

Los perfiles de PRFV de f§cil manipulaci·n eliminan 
la necesidad de grandes espacios de maniobra  

El manejo de los materiales de construcci·n 
representan un riesgo para las personas cer-
canas  

Mayor seguridad que resulta del manejo de los per-
files de PRFV debido al peso y dise¶o  

Piensa en los problemas de mantenimiento en 
el futuro  

Los perfiles de PRFV son durables e indeformables  

Se quiere eliminar el costo y el tiempo de la 
pintura  

Los perfiles de PRFV vienen con el color incorpora-
do en masa, no requieren pintura 

Partes de la estructura pueden crear proble-
mas debido a la acci·n de la electricidad  

El PRFV es aislante eliminando posibilidades de 
transmisi·n y necesidades de aislamiento adicional  
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Dentro de nuestro sistema completo de circulaci·n ofrecemos las rejillas moldeadas o cons-
truidas con perfiles pultru²dos como la mejor soluci·n, eliminando problemas de corrosi·n 
adem§s de no ser conductores y no requerir mantenimiento. Solicite el cat§logo para conocer 
todas las opciones disponibles y sus tablas de cargas. 

SISTEMAS DE CIRCULACION 

P
I
S
O
S
 
R
E
J
I
L
L
A

 

Dise¶ados especialmente para ambientes corrosi-
vos, se presentan en diferentes tipos y medidas.  
Su elecci·n depender§, entre otros requisitos, de la 
zona donde ser§n instalados, las condiciones at-
mosf®ricas y productos qu²micos que entrar§n en 
contacto, tipo de contacto y frecuencia, las dimen-
siones a cubrir, las cargas a soportar (paso peato-
nal o vehicular). Para su fijaci·n se utilizan grampas 
de acero inoxidable.  
Tipos de rejillas que se ofrecen: 
Moldeadas - Pultru²das - Hormig·n polim®rico 

Dentro de nuestro sistema completo de circulaci·n tambi®n ofrecemos los accesos constitui-
dos por plataformas y columnas, barandas, pelda¶os, escaleras,  escaleras marineras, o es-
pecialmente dise¶adas como la mejor soluci·n, eliminando problemas de corrosi·n adem§s 
de no ser conductores y no requerir mantenimiento.  
Se calculan para soportar las cargas especificadas por el cliente. 
Para mayores detalles se ofrece un catalogo espec²fico en la p§gina de sistema de circulaci·n 

Escaleras dise¶adas con perfiles pultru²dos tipo U y 
escalones dise¶ados con una nariz reforzada para 
ofrecer resistencia superior en la zona donde los es-
fuerzos son mayores.  
 
Se ofrecen en anchos variables en m¼ltiplos de 100 
mm hasta 1200 mm, de 265 mm de profundidad y 32 
mm de espesor. 
 
Pueden ser provistos con sus soportes para agregar 
directamente a los laterales de la escalera. 

Las mismas son muy f§ciles de instalar, ya que 
son entregadas semi-ensambladas con instruccio-
nes precisas para facilitar su montaje en el menor 
tiempo posible. 
 
La estructura de la baranda es capaz de soportar 
una carga de 90,8 Kg aplicada en cualquier direc-
ci·n y en cualquier punto del pasamanos. 
 

Escaleras marineras con guarda-hombre de cualquier 
longitud. 
 
Se proveen escuadras de fijaci·n por separado. 
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SILOS, GALPONES Y TECHOS 
El proceso de pultrusi·n para la fabricaci·n de perfiles estructurales de material compuesto 
de fibra de vidrio ha resuelto el problema de los silos y galpones expuestos a: 
 
¶ Condiciones clim§ticas adversas   
¶ Almacenamiento de materiales corrosivos 

Hoy en d²a es posible construir un galp·n totalmente en fibra de vidrio eliminando la corro-
si·n y mantenimiento aumentando la vida ¼til del mismo, previniendo accidentes y asegu-
rando calidad. Est§ demostrado que nuestras estructuras poseen una vida ¼til muy extensa 
y con m²nimo mantenimiento, versus estructuras met§licas que en ambientes corrosivos 
suelen tener problemas a los 3 o 4 a¶os de su construcci·n, obligando a las empresas a 
desmontajes que implican altos costos. 

La cubierta del galp·n esta constituida por 
chapas acanaladas de PRFV pultru²do 
que se fijan mec§nicamente a correas 

construidas por perfiles ñ²έ pultru²dos.   
Las cabriadas y columnas que soportan la 
cubierta est§n constituidas por perfiles  
pultru²dos con bulones de acero inoxida-
ble calidad AISI 304. 

La pasarela de 13 metros de largo con 
apoyos solo en sus extremos est§ cons-
truida con perfiles pultru²dos. 
La cubierta del galp·n esta constituida por 
chapas acanaladas de PRFV pultru²do 
que se fijan mec§nicamente a correas 

construidas por perfiles ñ²έ pultru²dos. 
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SILOS, GALPONES Y TECHOS (cont.) 

Costo 
Es muy competitivo cuando sus propiedades 
son usadas correctamente en el dise¶o de los 
perfiles y estructuras.  
 
Las estructuras de las fotos fueron competitivas 
frente a las mismas cotizadas en metal. 

Ingenier²a 
CME Argentina S.A. cuenta con un equipo de profe-
sionales con un conocimiento profundo de las posi-
bilidades del material compuesto y una amplia expe-
riencia en el dise¶o de estructuras.  
 
Adem§s dispone avanzados sistemas de software 
para el an§lisis, c§lculo y dise¶o.   
 
Los dise¶os y c§lculos del departamento de ingenie-
r²a est§n avalados por una gran cantidad de ensa-
yos realizados en laboratorios propios y en laborato-
rios externos. 

Cubierta de 36 metros de di§metro.  
Las cabriadas y columna que soportan la cubier-
ta est§n constituidas por perfiles  pultru²dos con 
bulones de acero inoxidable calidad AISI 304. 
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ESTRUCTURAS 
Las estructuras para ambientes corrosivos fabrica-
das con los perfiles pultru²dos ofrecen una soluci·n 
definitiva a los problemas ocasionados por la corro-
si·n tanto ambiental como la producida por agentes 
qu²micos. 

Dise¶o 
Al dise¶ar con materiales compuestos se 
tiene que tomar en consideraci·n que el 
comportamiento de los mismos no es exac-
tamente igual al de los materiales homog®-
neos. Por lo tanto muchas veces las mejores 
soluciones se obtienen realizando un pro-
yecto pensando en sus caracter²sticas des-
de el inicio y no dise¶ando para materiales 
tradicionales y pensando en substituirlos  

Estructuraci·n 
Las uniones de los perfiles pultru²dos se 
puede realizar por medio de piezas mec§ni-
cas o por medio de adhesivos.  
 
Las uniones adhesivadas necesitan de cui-
dados especiales en la preparaci·n de las 
piezas, limpiando y lijando la superficie de 
las mismas para asegurar el mejor contacto 
posible.  
 
Por esta raz·n este m®todo muchas veces 
no puede ser recomendado para trabajos 
realizados por personal no entrenado espe-
cialmente.  
 
Hemos realizados estudios en el INTI con 
uniones abulonadas y adhesivadas obte-
niendo resultados que confirman los que han 
sido publicados por otras firmas a nivel mun-
dial.   


